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1. Leg� tur� puternic� la: 

• Structura dintelui (smal� � i dentin� )
• Oxizi de ceramic� (zirconiu, alumiu) 
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• Oxizi de ceramic� (zirconiu, alumiu) 
• Aliaje de metal (ex. aur, titan)

2. Integritate marginal� de încredere

• Microscurgeri mici
• Expansiune linear� sc� zut�
• Absorb�ia apei sc� zut�
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3. U� or de folosit (sistem simplificat într-un 
singur pas).

•• Nu este nevoie de acid fosforic, primer, adeziv. 
• Auto mixare; f� r� mixare cu mân� , f� r� dispozitiv de 

mixare. 
• Sensibilitate tehnic� sc� zut� indiferent de suprafa�a 

dentar� (uscat� / umed� ).
• Aplicare direct� în canalul radicular cu “Endo tip”.
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4. Cur� �are perfect� .

• Îndep� rtare u� oar�  a excesului de past� dintr-o singur� mi� care.
•• Fotopolimerizarea este recomandat� doar pentru accelerarea � i 

u� urarea procedurii.
• Autopolimerizarea asem� n� toare cu a unui ciment glass ionomer .

5. Eliberare de flor

• Cantitatea similar� cu PANAVIA™ F2.0.
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� ESTHETIC CEMENT
� PANAVIA F 2.0

� ValiolinkTM II

Aplica�ii de rutin�

Aplica�ii speciale

Simplitate
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Crescut

Sc� zut

Complicat Simplu

� ValiolinkTM II
� RelyTM X ARC
� MultilinkTM Automix

� FujiCEM

� SA CEMENT
� RelyXTM Unicem 

� MultilinkTM Sprint

� MaxcemTM

� G-CEM

� RelyXTM Luting Plus

� KetacTM Cem Plus
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Coroane / Pun�i
(Ceramic� , Ceramic� hibrid� , Compozit, Metal)

SA Cement PANAVIA  Esthetic Cement
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Inlay / Onlay
(Ceramic� , Ceramic� hibrid� , Compozit, Metal)

Restaur� ri
(R� � in� , Metal) 

Pivo�i pentru canal radicular
(Fibr� de sticl� , Metal)

Fa�ete

Adeziunea rapida a puntilor
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-
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PASTA A
• 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate     
(MDP)

•

PASTA B
• Bis-phenol A diglycidylmethacrylate (Bis-GMA)
• Hydrophobic aromatic dimethacrylate
•

CLEARFILTM SA CEMENT (Universal & Alb)

(MDP)
• Bis-phenol A diglycidylmethacrylate (Bis-GMA)
• Triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA)
• Hydrophobic aromatic dimethacrylate
• dl-Camphorquinone
• Benzoyl peroxide
• Initiator
• Silanated barium glass filler
• Silanated colloidal silica

• Hydrophobic aromatic dimethacrylate
• Hydrophobic aliphatic dimethacrylate
• Accelerators
• Pigments
• Surface treated sodium fluoride
• Silanated barium glass filler
• Silanated colloidal silica

Microumplutur� : 66 wt% (45 vol%)
Dimensiunea microparticulelor 

de umplutur� : 2.5 mmmmm
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• Puterea leg� turii
Unicul � i excelentul monomer adeziv “MDP”.

• Tehnica sensibilit� � ii minime la condi� ia suprafe�ei • Tehnica sensibilit� � ii minime la condi� ia suprafe�ei 
dintelui (uscat / umed)
Past� hidrofil� bazat� pe tehnologia adeziv� Kuraray 

• Îndep� rtare u� oar� a excesului de past�
Vitez� de polimerizare controlat�
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• Propriet� � i fizice ridicate
Combina�ie excelent� între monomerii matrice � i sistemul 
catalizator al cimentului PANAVIA. Dup� polimerizare, 
materialul de�ine propriet� �i hidrofobice.materialul de�ine propriet� �i hidrofobice.

• U� or de folosit
Vârfuri de mixare � i vârfurile speciale “Endo tip” pentru 
aplicarea direct� în canalul radicular.

• Eliberare de flor
Suprafa�� tratat� special cu florur� de sodiu bazat� pe 
tehnologia PANAVIA™ F.

9



MDP
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Unicul monomer fosfat:
� Monomer acid pentru decalcifiere
� Reac�ie rapid� la HA
� Penetrare excelent� în dentin�
� Performan�� durabil�

Leg� tur� puternic� cu 
� structurile dintelui, 
� metale,
� ceramic�
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Aderen�� la smal� Aderen�� la dentin�

CLEARFILTM SA CEMENT

RelyXTM Unicem
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Influen�a condi� iei suprafe�ei asupra leg� turii cu structura 

dintelui uman.
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Universal (A2) Alb

Universal (A2): culoarea dintelui pentru satisfacerea    
culorii la adaptarea marginal� a cimentului.

Alb: vizibilitate crescut� în cazul îndep� rt� rii excesului de   
past�
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Nu curge � i nu se lipe� te, dar este o past� suficient de fluid� pentru o 

bun� cimentare.
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Aplicare în interiorul coroanei

Semi-polimerizare cu lumin�Dup� cimentareCimentare
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1

2 3 4

Cimentarea coroanelor de zirconiu

Îndep� rtarea excesului de past� Dup� cur� �are5 6
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Vârfuri economiceVârfuri de mixare ale MaxcemTM
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Pierderi de ciment

Vârfuri economice

Vârfuri de mixare

Vârfuri Endo 

Vârfuri de mixare ale Maxcem
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CLEARFILTM SA CEMENT RelyXTM Unicem
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Vârfuri auto-mixare

Prin bun� voin�a Prof. Dr. M. Ferrari, Livorno

Rota�ie 360°

Vârf lung � i fin

Infailibil, de încredere � i aplicare u� oar�
în canalul radicular pentru cimentarea 

pivo�ilor.
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24 ore

3,000 ciclii termici 

RelyX™ Unicem

CLEARFIL™ SA CEMENT
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�5�J�G�C�T���D�Q�P�F���U�V�T�G�P�I�V�J���V�Q���J�W�O�C�P���G�P�C�O�G�N���
�/�2�C��

CLEARFIL™ ESTHETIC CEMENT

PANAVIA™ F 2.0

RelyX™ Luting Plus Cement 

GC FujiCEM

BisCEM

GC G- CEM

Multilink™ Sprint

Maxcem™

RelyX™ Unicem
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24 ore

3,000 ciclii termici

RelyX™ Unicem

CLEARFIL™ SA CEMENT
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�5�J�G�C�T���D�Q�P�F���U�V�T�G�P�I�V�J���V�Q���J�W�O�C�P���F�G�P�V�K�P���
�/�2�C��

CLEARFIL™ ESTHETIC CEMENT

PANAVIA™ F 2.0

RelyX™ Luting Plus Cement

GC FujiCEM

BisCEM

GC G- CEM

Multilink™ Sprint

Maxcem™

RelyX™ Unicem
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24 ore

3,000 ciclii termici

RelyX™ Unicem

CLEARFIL™ SA CEMENT
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CLEARFIL™ ESTHETIC CEMENT

PANAVIA™ F 2.0

RelyX™ Luting Plus Cement

GC FujiCEM

BisCEM

GC G- CEM

Mult ilink™ Sprint

Maxcem™

RelyX™ Unicem
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24 ore

3,000 ciclii termici

RelyX™ Unicem

CLEARFIL™ SA CEMENT
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CLEARFIL™ ESTHETIC CEMENT

PANAVIA™ F 2.0

RelyX™ Luting Plus Cement

GC FujiCEM

BisCEM

GC G- CEM

Mult ilink™ Sprint

Maxcem™

RelyX™ Unicem
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Dubl� polimerizare

Auto polimerizare

CLEARFIL™ SA CEMENT
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CLEARFIL™ ESTHETIC CEMENT

PANAVIA™ F 2.0

RelyX™ Luting Plus Cement

GC FujiCEM

Multilink™ Sprint

Maxcem™

RelyX™ Unicem

Source: Kuraray Medical Inc., Japan
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Dubl� polimerizare

Auto polimerizare

CLEARFIL™ SA CEMENT
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PANAVIA™ F 2.0

RelyX™ Luting Plus Cement

GC FujiCEM

Mult ilink™ Sprint

Maxcem™

RelyX™ Unicem

Source: Kuraray Medical Inc., Japan
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Mult ilink™ Sprint

CLEARFIL™ SA CEMENT

24Source: Kuraray Medical Inc., Japan
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CLEARFIL™ ESTHETIC CEMENT

PANAVIA™ F 2.0

Maxcem™

RelyX™ Unicem

Mult ilink™ Sprint

Water sorption (mg/mm3)
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RelyX™ Luting Plus Cement

GC FujiCEM

Multilink™ Sprint

Maxcem™

RelyX™ Unicem

CLEARFIL™ SA CEMENT

Score of Microleakage
Score of marginal leakage test on a fuchsine penetration
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CLEARFIL™ SA CEMENT

Microumplutur�
Razisten�� la înconvoiere (ISO 4049:2000)
Modulul elasticit� � ii (ISO 4049:2000)

66 wt% (45 vol%)
95.5 MPa
6.2 GPaModulul elasticit� � ii (ISO 4049:2000)

Rezisten�a le presiune
Absorb�ia apei (ISO 4049:2000)
Solubilitatea apei (ISO 4049:2000)
Expansiune linear� (dupa 28 zile, 37°°°°C)

Radioopacitate (ISO 4049:2000)
Grosimea filmului (ISO 4049:2000)
Eliberare de flor 
(valoare cumulativ� ; 28 zile, 37°°°°C)

6.2 GPa
254.4 MPa
26.6 mmmmg/mm3

< 1 mmmmg/mm3

0.23% (dubl� polimeizare)
0.22% (auto polimerizare)
170 %Al
19 mmmmm
221 mmmmg/g
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CLEARFIL™ SA CEMENT

Aderen�a

dup� 3,000 ciclii termicidup� 24 ore

Smal� uman
Dentin� uman�
Zirconiu (CerconTM)
Aluminiu (ProceraTM)
Aliaj nobil (Type IV)
Titan (TITAN 100)
Por�elan (VITA CELAY)

15.2  MPa
10.2  MPa
36.0  MPa
31.1  MPa
22.1  MPa
42.3  MPa
21.5  MPa

18.9  MPa
10.9  MPa
33.4  MPa
31.5  MPa
21.3  MPa
34.6  MPa
23.4  MPa

* cu CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER

* *
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Adeziunea la structura dintelui
• Adeziunea (N. Iwamoto, Tokyo Medical and Dental University)
• Efectul simul� rii presiunii pulpare la dentin� (M. Ferrari, Livorno) 

Adeziunea la zirconiu
•

� � �� � �#��	� ���� ��%�� � 	� 
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� �
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• Adeziunea la LavaTM (M. Irie, Univ. Okayama) 
• Adeziunea la CerconTM (S. Murahara, Univ. Kagoshima)
• Adeziunea la CerconTM (T. Ghuman, Univ. Alabama)
• Adeziunea la Zirconia Ceramic (K. Yoshida, Univ. Nagasaki) 

Propriet� � i fizice
• Rezisten�a la înconvoiere (C.J. Kleverlaan, ACTA)
• Rezisten�a la înconvoiere (H. Yamamoto, Univ. Osaka)
• Absorb�ia apei (H. Yamamoto, Univ. Osaka)
• Expansiunea liniar� (H. Yamamoto, Univ. Osaka)

Microscurgeri marginale
• Microscurgeri la Inlay-urile Class-V (A. Sadr, Tokyo Medical and Dental University)
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Adeziunea noului ciment auto-adeziv la smal� � i dentin� .
(N. Iwamoto, S. Uctasli, M. Ikeda, M. Nakajima J. Tagami, Tokyo Medical and 
Dental University, 2008)
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Depozitare: 1 lun�
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Efectul simul� rii presiunii pulpare a leg� turii cimentului auto-adeziv la dentin� .
(M. Ferrari, Livorno, 2007)
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CLEARFIL™ 
SA CEMENT

maxcem™ Mult ilink™ Sprint
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CLEARFIL™
SA CEMENT

ResiCem™ G- CEM™
CAPSULE

RelyX™
Unicem
Aplicap™

maxcem™ RelyX™
Unicem
Clicker™
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Adeziunea cimentului r� � in� auto-adeziv la zirconiu (LavaTM).
(M. Irie, M.Oka, Y.Maruo, G. Nishigawa, S. Minagi and Suzuki, 
Okayama University, 2008)
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Dup� 50,000 ciclii termici
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Adeziunea cimentului auto-adeziv la zirconiu (CerconTM).
(S. Murahara, H. Kurashige, H. Minami, S. Hori, K. Sakoguchi, T. Onizuka, T. 
Tanaka, Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental 
Science, 2008)
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Dup� 1,000 ciclii termici
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Adeziunea cimenturilor auto-adezive
(T. Ghuman, R.S. Zadeh, D. Cakir, J. Burgess, L.C.Ramp, P.Beck, University 
of Alabama at Birmingham, 2008)
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Dup� 20,000 ciclii termici
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Adeziunea a patru cimenturi auto-adezive la Zirconia Ceramic.
(K. Yoshida, K. Kamada and M. Atsuta, Nagasaki University, 2008)
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Rezisten�a la înconvoiere (Dr. C.J. Kleverlaan, ACTA, 2008)

��

����

����

����

CLEARFIL™
SA CEMENT

RelyX™ Unicem

�(
�N

�G
�Z

�W
�T

�C
�N

���
U

�V
�T

�G
�P

�I�
V

�J
���


�/
�2

�C
��

�F�W�C�N���E�W�T�K�P�I
�U�G�N�H���E�W�T�K�P�I



����

����

������

�(
�N

�G
�Z

�W
�T

�C
�N

���
U

�V
�T

�G
�P

�I�
V

�J
���


�/
�2

�C
��

� � � �� �� � �� 	
� 	*� � � � " � �� ��

37

��

����

����

����

CLEARFIL™
SA CEMENT

maxcem™ RelyX™
Unicem

G- CEM™ Vitremer™
Paste

GC Fuji
Luting S

�(
�N

�G
�Z

�W
�T

�C
�N

���
U

�V
�T

�G
�P

�I�
V

�J
���


�/
�2

�C
��

Rezisten�a la înconvoiere (H. Yamamoto, T Nakamura, K Wakabayashi, A. Okada,
S. Kinuta, H Yatani, Osaka University Graduate School of Dentistry, 2008)
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Absorb�ia apei (H. Yamamoto, T Nakamura, K Wakabayashi, A. Okada,
S. Kinuta, H Yatani, Osaka University Graduate School of Dentistry, 2008)
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Depozitare: 28 zile
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Coeficientul expansiunii liniare (H. Yamamoto, T. Nakamura, 
K. Wakabayashi, Osaka University Graduate School of Dentistry, 2008)
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Microscurgeri la Inlay-uri Class-V Inlays folosind un ciment r� � in� auto-adeziv 
experimental (A. Sada, Y. Shimada and J. Tagami, Tokyo Medical and Dental University, 2008)
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Metal (ex. Aliaj nobil) Sablare

Material de restaura�ie Pre-tratament

Metal (ex. Aliaj nobil) 
Zirconiu
Ceramic� hibrid� (ex. Estenia C&B)
Compozit

Pivo�i din fibr� de sticl�

Por�elan conven�ional

Sablare

A nu se sabla

Acid fosforic � i 
silanizare
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Timp de lucru dup� eliberarea ini� ial� a cimentului (23 °°°°C)                 

Timpul de lucru dup� inserarea pastei în cavitate (37 °°°°C).                                                                

:  1 min.

:  40 sec.

Semi-polimerizare pentru îndep� rtarea excesului de past�
- fotopolimerizare
- autopolimerizare

Polimerizare final� dup� plasarea restaur� rii
- fotopolimerizare (pentru restaur� rile transparente)
- autopolimerizare (pentru restaur� rile opace)

Condit� i de depozitare: refrigerare (2 - 8°°°°C)

:  2 - 5 sec.
:  3 - 5 min.

:  20 sec.
:  5 min.
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